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Tyostokoneen puhdistusohje
tyostonesteen vaihdon yhteyteen

Mikali tyostoneste-emulsion mikrobimaarityksessa havaitaan bakteereja, lisataan
tyostonestejarjestelmaan 0,2 — 0,5 % DF TS -biosidiliuosta 3-4 pdivaa ennen
jarjestelman puhdistusta. Jos systeemissa on ollut sienid, hiivoja tai homeita,
suositellaan lisaksi 0,05 % DF 110.

Poista vanha leikkuuneste, lastut ja kerrostumat. Kaavi tai kayta korkeapainepesua tai
hoéyrypuhdistusta.

Lisaa jarjestelmaan riittavasti vetta, jotta kaikki likaantuneet pinnat voidaan pesta. Lisaa
DF-liuosta veteen 4-5 % pesuliuokseksi ja kierrata liuosta jarjestelmassa 6-10 h
(vahintaan 3 h).

Tyhjenna systeemi.
Puhdista tai vaihda suodattimet.

Huuhtele 0,1 % tyostonesteliuoksella ja kuivaa jarjestelma viimeistaan seuraavana
paivana mahdollisimman hyvin.

Tayta jarjestelma uudella lastuamisnesteella. Lisaa aina ensin vesi ja sen jalkeen
tyostoneste tai kdyta annostelijalaitteistoa.

Koneen pinnan osat, jotka eivat joudu pesuliuoksen kanssa tekemisiin, puhdistetaan 10
% DF-liuoksella. Apuna voi kayttaa esimerkiksi harjaamista.
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